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PRE-REQUISITOS: GEMIT - '
| Microestrulura ¢ Propricdade dos Materiais

CO-REQUISITOS:

Compreender o processo de usinagem, principais grandezas e suas influencias na [orga, poténcia,
. temperatura, desgaste da lerramenta e acabamento da superficie durante a usinagem. Familiardzar-se
com os materials de ferramentas e os principais processos de usinagem convencional.

Introducio, Grandezas Fisicas no Processo de Corte. Nomenclatura e Geometria das Ferramentas de
Corte. Formagio do Cavacoe. Forga, Pressio Especifica e Poténeia de Usinagem, Temperatura de
Corte. Materiais para Ferrnmentas de Corte. Desgaste das Ferramentas de Corte, Fluidos de Corle.
Condigbes Econdmicas de Corte. Torneamento. Furacio. Fresamento.

1. Introdugio

2. Grandezas Fisicas no Processo de Corte
2.1, Introducio
2.2 Movimentos




2.3, Direcdcs dos Movimentos

24, Percursos da Ferramenta na Peca
2.5, Velocidades

2.6, Conceitos Auxiliares

2.7, Grandezas de Corte

2.8, Grandezas Relativas ao Cavaco

3. Nomenclatura ¢ Geometria das Ferramentas de Carte
.1, Introdugdo
3.2. Definicdes
3.3, Sistemas de Referéneia Utilizados na Delerminagdo dos Angulos da Cunha Cortante
3.3.1. Planos do Sisterna de Referéneia
3.3.2. Angulos da Cunha Cortante
3.4, Fungdes e Influéncia dos Angulos da Cunha Cortante

4. Formagio do Cavaco
4.1. O Corte Ortogonal
o 4.2, Mecamsmo da Formacdo do Cavaco
| 43 Angulo de Cisalhamento ¢ Grau de Recalque
4.4, Zona de Aderéncia
4.5, Zona de Escorregamento
4.6, Arcsta Postica de Corte
4.7. Tipos e Formas de Cavaco
4.8, Controle do Cavaco

5. Forga, Pressio Especifica e Poténcia de Usinagem
3.1, Forga de Usinagem
3.1.1. Forga de Usinagem no Corle Ortogonal
5.1.2. Forga de Usinagem no Corte Tridimensional
5. 1.3, FFatores gue Influenciam a Forga de Usinagem
3.2, Pressfio Especilica de Corle
5.3. Poténeia de Usinagem

. Temperatura de Corte

| 6.1 Introdugio

0.2, Calor Gerado na Zona de Cisalhamento Primario
.3, Calor Gerado na Zona de Cisalhamento Secunddrio

.5, Mediclio da Temperatura de Usinagem

7. Materiais para Ferramentas de Corte
7.1 Introdugio
7.2, Agos Carbono e Acos Liga
7.3, Agos-Rapido
7.4, Ligas Fundidas
7.5, Metal Dure
1.0, Cermets
7.7. Ceriimicas
7.8 Materiais de Ferramentas |ltraduros
2.9, Conclusiio
8. Despaste e Vida das Ferramentas de Corte
8.1, Introdugio

6.4, Calor Gerado na Zona de Interface entre a Pega e a Superficie de Folga da Ferramenta

_



8.2. Avarias nas Ferramentas de Corte "‘\, i

8.3. Desgaste nas Ferramentas de Corle
8.4. Mecanismos de Desgaste

#.5. Curva de Vida

8.6, Fatores que Influenciam na Vida

9. Fluidos de Corte
9.1. Introdugde
9.2, Fungides dos Floidos de Corte
9.3, Razdes Para se Usar Fluidos de Corte
9.4, Classificacdo
.5, Adilivos
9.6, Selecho
9.7, Métodos de Aplicagdo

10, Condigoes Econdmicas de Corte
HLT, Introdugio
10,2, Velocidade de Corte e a Taxa de Produgiio
10.3, Velocidade de Corle ¢ 0 Custo de Produgio
10.4, Combinaglo da Taxa de Produgiio e Custe em Fungio da Velocidade de Corte
10,5, Consideragdes Finais

11, Torneamento

12, Furacdo

13. Fresamento

14. Outros Processos de Usinagem Convencional

15. Laboratorios
15.1. Girandezas Fisicas no Processo de Corle
[5.2. Geometria da Cunha Cortante
15.3, Tipos ¢ Formas de Cavacao
15,4, Forgas ¢ Poténeias de Corte
15.5. Temperatura
1 5.6, Rugosidade
15.7. Fresamento
15.8. Furagiio, Alargamento ¢ Roscamento
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